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Barvy méni diim

TECHNICKY LIST 03.01.01-cze
MALIRSKE BARVY

JUPOL CLASSIC

malifska barva

1. Popis, pouziti

JUPOL CLASSIC je vnitfni malifska barva, vyrobena na z&kladé vodni disperze polymernich pojiv. Je uréena
k dekorativni ochrané stén a stropl v obytnych a firemnich objektech, Skolach, S$kolkach, hotelech,
nemocnicich, domovech dlichodci a jinych objektech, jestlize u natéru neni poZadovana omyvatelnost neboli
odolnost proti odéru za mokra. Vhodnym podkladem jsou omitky rGznych druhl, povrchy vyrovnané rGznymi
vyrovnavacimi hmotami, reliéfni papirové tapety, ale i sadrokartonové a vlaknocementové desky, dfevotfisky,
neomitnuty beton apod. MozZné je i nanaseni na star$i pevné disperzni natéry a dobfe drzici dekorativni omitky rGznych
druhU a na sanaéni omitky.

Barva se vyznacuje mimoradné nizkym obsahem tékavych organickych latek, neobsahuje tézké kovy. Snadno se
nanasi a je k dispozici v mnoha pastelovych barevnych odstinech. Barevny film je velmi dobfe paropropustny
a odolny proti odéru za sucha (pfi otirani mokrym hadrem nebo houbou mékne a poskodi se).

PFi malovani stén a stropl v prostorech, kde z dlvodu vysoké relativni vihkosti je velka pravdépodobnost vzniku
kondenzatu (kuchyné, koupelny a jiné sanitarni prostory, pradelny, spize apod.), a tedy i vzniku plisni v koutech, za
skfinémi a jinde, mizeme do barvy pfidat 5 az 7,5 % (50 az 75 ml/l) JUBOCIDU.

2. Baleni, barevné odstiny

plastova védra2 a 12,5
e bila (odstin1001)

plastova védra 5, 10 a 15 I
e  bila (odstin1001)
e 150 odstinG s koncovymi &islicemi 3,4 a 5 ze vzorniku JUB Barvy a omitky a odstiny oznacené D, E, F ze
vzorniku JUB Favourite Feelings (na ténovacich stanicich JUMIX  u prodejct)
e ténovani na pastelové odstiny je mozné DIPI SUPER COLOREM (max. 200 ml na 15 | bilé barvy) nebo DIPI
KONCENTRATEM (max. 100 ml na 5 | bilé barvy)

Barvy rlznych odstinl Ize vzajemné michat v libovolnych pomérech!

3. Technické udaje

hustota ~ 1,65
(kg/dm®)
obsah tékavych organickych latek (VOC) g/l <1

pozadavek EU VOC - kategorie Ala
(od 01.01.2010): < 30

doba schnuti — suchy na dotyk ~3
T = +20 °C, rel. vihkost
vzduchu = 65 % (hodin) vhodny pro dal$i 4-6
Upravy
vlastnosti zatfidéni podle | odolnost proti odéru | neni odolny
suchého EN 13300 za mokra
barevného kryvost trida 3 pfi vydatnosti 10,0 m?/I
filmu
stupen lesku mat
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paropropustnost | hodnota Sd <0,03
ENISO 7783-2 | (d = 100 um) tfida | (vysoka paropropustnost)
(m)
bélost (% MgO) 93

hlavni slozky: vinylacetatové pojivo, jemna vapencova a hlinito-kfemicita plniva, oxid titanicity, celuléza, voda
4. Priprava podkladu

Podklad musi byt pevny, suchy a &isty — bez uvolnénych &astic, prachu, zbytk( bednicich oleji, mastnot a jinych
necistot.

Nové omitky a vyrovnavaci hmoty nechdme v normalnich podminkach (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %)
schnout resp. vyzravat nejméné 1 den na kazdy mm tloustky, u betonovych podkladd je doba schnuti nejméné jeden
meésic. Z jiz nabarvenych povrchll odstranime vS8echny vodou snadno a rychle rozpustné natéry a nastfiky, olejové
barvy, laky a emaily. Povrchy napadené plisnémi je nutno pfed malovanim dezinfikovat ALGICIDEM PLUS.

Pfed prvnim barvenim je povinny zakladni natér. Doporu¢ujeme AKRIL EMULZI, fedénou vodou (AKRIL EMULZE
:voda = 1: 1), na kvalitni podklady vodou fedény JUPOL PRIMER, fedény vodou (JUPOL PRIMER : voda = 1 : 5), pro
dfevotfisky a neomitnuté betonové povrchy) JUKOLPRIMER, fedény vodou (JUKOLPRIMER : voda = 1 : 1). Zakladni
natér nanasime malifskym nebo zednickym Stétcem, valeCkem s dlouhym vlasem nebo stfikanim. S nanasenim barvy
muZeme za tzv. normalnich podminek (T = +20 °C, rel. vihkost vzduchu = 65 %) zacit 6 hodin (AKRIL EMULZE, JUPOL
PRIMER) resp. 12 hodin (JUKOLPRIMER) po aplikaci zakladniho natéru.

Pfi obnovovacich natérech a pfi nanaSeni barvy na podklady vyrovnané disperznimi vyrovnavacimi hmotami neni
z&kladni natér obvykle potfebny.

PFiblizna resp. primérna spotfeba (zavisi na savosti a hrubosti podkladu):
AKRIL EMULZE 90 — 100 g/m?

nebo

JUPOL PRIMER 15 - 33 ml/m?

nebo

JUKOLPRIMER 90 — 100 ml/m?

5. Priprava barvy

Barvu pfed pouzitim pouze diikladné promichame, pokud je potfeba, mizeme ji na konzistenci, odpovidajici dané
technice a podminkam nanaseni, nafedit vodou (max. 15 % hmotnostné, tzn. 24 % objemové). POZOR! Kryvost barvy
se fedénim vyrazné snizuje!

Barvu, kterou potfebujeme k natfeni ucelené plochy (nebo radéji vSech ploch, které natirame na stejny odstin)
egalizujeme (promichame) v nadobé odpovidajici velikosti. Pro velké plochy, kde takto neni technicky mozné pfipravit
barvu ani na jeden natér, smichame nejdfive v egalizacni nadobé barvu z nejméné tfi véder. Jakmile spotfebujeme
jednu tfetinu pfipravené barvy, do nadoby dolijeme dalSi barvu a se zbyvajicim materidlem v nadobé ji dobfe
promichame, atd. Egalizace bilé barvy stejné vyrobni Sarze, kterou jsme nefedili, neni potfebna.

Jakékoli ,upravy” barvy béhem natirani (pfidavani ténovacich prostfedk(, fedéni apod.) nejsou dovoleny. MnoZstvi
barvy, potfebné na natfeni jednotlivych ploch, vypoéteme nebo odhadneme z vyméry téchto ploch a z udajd
o pramérné spotrebé, pokud je potfeba, uréime spotfebu nanesenim na dostate¢né velkou testovaci plochu.

6. Nanaseni barvy

Barva se nanasi ve dvou vrstvach s ¢asovym odstupem 4 — 6 hodin (T = +20 °C, rel. vihkost vzduchu = 65 %)
malifskym valeckem s dlouhym vlasem (délka vlasu 18 az 20 mm; Ize pouzit pfirodni nebo umélé viakno resp. textilii
z riznych syntetickych vlaken — polyamid, dralon, vestan, nylon, perlon nebo polyester), §tétcem vhodnym pro
nanaseni disperznich malifskych barev nebo stfikanim (parametry pro stfikani: fedéni vodou 10 — 15%, tlak 230 baru,
tryska 0,014, vzdalenost od podkladu 30 — 40 cm). Pfi nanaseni valeCkem pouzivame vhodnou odkapavaci mfizku.

Kazdou ucelenou plochu barvime souvisle a bez pfreruSeni od jednoho okraje ke druhému. Povrchy nedostupné pro

standardni vale€ek s dlouhym viasem nebo stfikaci pistoli (kouty, rohy, Zlabky, uzké Spalety, atd.) v kazdé vrstvé barvy
natirame pfedem a pouzivame k tomu vhodny $tétec nebo danym podminkam pfizpisobeny mensi valecek.
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Natirani je mozné pouze za vhodnych mikroklimatickych podminek; teplota vzduchu a podkladu musi byt v rozmezi
+5 az +35°C, relativni vlhkost vzduchu nejvyse 80 %.

PFiblizna resp. primérna spotfeba pfi dvouvrstvém nanaseni:
JUPOL CLASSIC 150 — 190 mI/mz, zavisi na savosti a hrubosti podkladu

vyrovnavaci hmoty z fady JUBOLIN) a opatfenymi zakladnim natérem AKRIL EMULZI.

7. Cisténi naradi, nakladani s odpadem

Naradi ihned po pouziti dikladné omyjte vodou. Nepouzity material (pouze pokud nebyl nafedén!) Ize uchovat v dobfe
uzavieném baleni pro pfipadné opravy nebo pozdéjsi pouziti.

Nepouzitelné tekuté zbytky nevylévejte do kanalizace, vodoteci ani do zemé ani je neodstrarujte spole€né s domovnim
odpadem. Podle pfedpisli o nakladani s odpady jsou klasifikovany jako odpad s klasifikacnim &islem 08 01 12 nebo
20 01 28 a je mozné predat je v uzavieném obalu registrovanému drziteli opravnéni k nakladani s odpady nebo na
pfislusny sbérny dvir nebo osobé opravnéné k nakladani s nebezpe¢nym odpadem.

Odpad z obalu se odstrafiuje oddélené (15 01 02) a preda se k recyklaci na pfislusny sbérny dvir nebo osobé
opravnéné k nakladani s timto druhem odpadu.

8. Pokyny pro bezpecné zachazeni
Ochrana dychaciho ustroji ochrannou maskou a ochrana o€i brylemi nebo obli¢ejovym Stitem jsou potfebné v pFipadé
nanaseni stfikanim, jinak dbejte obecnych pokyn( a predpisi pro bezpeénost stavebnich resp. malifskych praci.

Pouziti zvlastnich osobnich ochrannych prostfedk( ani dodrzovani zvlastnich opatfeni pro bezpe€nost prace nejsou pfi
nanaseni valeCkem nebo Stétcem potfebné.

O¢i v pfipadé zasazeni ihned ddkladné vymyvejte vodou.
9. Udrzba a obnova natfenych povrch

Vymalované povrchy nevyZaduji Zadnou zvlastni udrzbu. Usazeny prach a jiné volné necistoty lze omést nebo
vyluxovat.

Povrchy, z nichZ neni mozné nedistoty uvedenym zplsobem odstranit, opatfime renovacnim natérem, ktery zahrnuje
dveé vrstvy barvy, viz odstavec "Nanaseni barvy". Zakladni natér pfi obnovovacich natérech obvykle neni potfebny.

10. Skladovani, prepravni podminky a trvanlivost

Skladovani a preprava jsou mozné pii teploté +5 °C az +25 °C, mimo dosah déti; chrarte pfed pfimym slunecnim
zafenim, NESMI ZMRZNOUT!

Trvanlivost pfi skladovani v originalné uzavieném a neposkozeném baleni: nejméné 24 mésica.

11. Kontrola kvality

Jakostni charakteristiky vyrobku jsou dany internimi vyrobnimi specifikacemi a slovinskymi, evropskymi a jinymi
normami. Dosahovani deklarované resp. pfedepsané urovné kvality zajistuje v JUBU fadu let zavedeny systém fizeni
a kontroly stalosti kvality ISO 9001, ktery zahrnuje kazdodenni kontrolu ve vlastnich laboratofich a ob&asnou kontrolu
v Zavodu za gradbeni$tvo v Lublani, ve Fraunhofer IPA Institutu ve Stuttgartu a jinych tuzemskych a zahrani¢nich
nezavislych odbornych zafizenich. PFi vyrobé produktu jsou pfisné dodrzovany slovinské a evropské normy z oblasti
ochrany Zzivotniho prostfedi a bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, coz je dolozeno certifikaty ISO 14001 a OHSAS
18001.

12. Ostatni informace

Navody v tomto technickém listu jsou sestaveny na zakladé nasich zkuSenosti a s cilem, aby pfi pouziti vyrobku byly
dosazeny optimalni vysledky. Za $kody, zplsobené nespravnou volbou vyrobku, nespravnym pouZzivanim nebo

z dlvodu nekvalitniho zpracovani, nepfebirame Zadnou odpovédnost.
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Barevny odstin se od vzoru ve vzorniku nebo od potvrzené predlohy mize liit, celkova barevna odchylka AE2000 —
stanovuje se podle ISO 7724/1-3 a podle matematického modelu CIE DE2000 — je nejvice 1,5 pro odstiny ze vzorniku
JUB. Pro kontrolu je smérodatna spravné ususend vrstva barvy, nanesena na testovaci podklad a standard daného
odstinu, ulozeny v TRC JUB d.o.o. Barva, vyrobena podle cizich vzornikud je pro baze a ténovaci pasty JUB nejblizsi
moznou podobou odstinu, proto mizZe celkova barevna odchylka od poZzadovaného odstinu byt vétsi nez vySe uvedené
garantované hodnoty. OdliSnost barevného odstinu, kterd je disledkem nevhodnych pracovnich podminek, jiné
pfipravy barvy nez je uvedeno v navodu, jeji naneseni na nespravné pfipraveny (malo nebo pfili§ savy, malo nebo pfilis
hruby, vihky resp. nedostate¢né suchy) podklad, nedodrzovani pravidel egalizace, nemuze byt pfedmétem reklamace.

Tento technicky list doplfiuje a nahrazuje vSechna pfedchozi vydani, vyrobce si vyhrazuje pravo moznych pozdégjSich
zmeén a dopliku.

Oznadeni a datum vydani: TRC-071/15-mar-cze, 15. 05. 2015

JUB a.s.

Masarykova 265
399 01 Milevsko S I - ﬁ a kﬂé

Ceska republika — | iNet &
ISO 9001 Q-159

T: +420 382 521 187 ISO 14001 E-034 Responsible Care®

F: +420 382 521 810 OHSAS 18001 H-022 Odgovorno ravnanje

E: jub@jub.cz

I: www.jub.cz

Vyrobce tohoto materialu je drzitelem certifikatd
1SO 9001:2008, I1SO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
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